
 
                    

Лак яхтный 

«УРЛАК УР-2311»  

прозрачный Масса нетто (кг) 500 

Вид тарного места ведра № партии 19-04/2 

Количество мест 25 Дата Изготовления апрель 2018 
 

Наименование показателя Норма по НТД  

(первый сорт) 

Качественные  

показатели партии 
Цвет прозрачный соответствует 

Внешний вид гладкая, однородная без 

расслаивания, оспин, 

потеков, морщин и 

посторонних включений 

поверхность; допускается 

небольшая шагрень 

соответствует 

Блеск плёнки по фотоэлектрическому 

блескомеру не менее % 80 81 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4мм при температуре (200,5) 
оС,сек 

80-120 94 

Массовая доля  нелетучих веществ, % 
60-70 69 

Время высыхания до степени 3 при 

температуре (202) оС, ч,  не более 4 4 

Адгезия плёнки, баллы, не более 
1 1 

Заключение: Лак яхтный "УРЛАК УР-2311" соответствует ТУ 20.30.12-016-

81212828-2017. 
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